
ANNEXE 
« LIQUIDE ALCALIN » 

RÉSULTATS D’ANALYSE TYPIQUES 
 
 
 

Paramètre Unités Plage de concentration 
   

Matières en suspension mg/l <80 
pH unité de pH 12½-14 

   
arsenic mg/l 0.67-1.9 

cadmium mg/l <0.01 
chrome mg/l 0.1-0.9 
cuivre mg/l 0.1-0.3 
étain mg/l <0.05 
fer mg/l 0.2-2.4 

nickel mg/l 0.1-0.4 
plomb mg/l 6-55 

mercure mg/l <0.0005 
potassium mg/l 8500-9600 
silicium mg/l 72-140 
sodium mg/l 12000-17000 

zinc mg/l 68-110 
 


